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Richard Hess MBV GmbH

Gildestrasse 5

47665 Sonsbeck

Tel:02838444

Härteprüfung Kugeldruckhärte an Kunststoffen

nach DIN EN ISO 2039-1

Grundausstattung mit digitaler Messweganzeige, Belastung 49 N und Vorkraft 9,81 N

Auswertung Kugeldruckhärte über Normentabelle

Härteprüfung an Asphalt DIN 1996-13

Härteprüfung Rockwell an Metallen nach DIN EN 10109-1/ASTM E 18 / ASTM D 785

Härteprüfung Rockwell an Kohlenstoffmaterialien nach DIN 51917 / DIN EN IEC 413

Härteprüfung an Baugipsen DIN EN 13279


