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Rückprall-Elastizitätsprüfer

Richard Hess MBV GmbH

Gildestrasse 5

47665 Sonsbeck

Tel:02838/444

Rückprall-Elastizitätsprüfgerät

Normen / Standards / Normes / Normas

DIN 53512, DIN 53573, ISO 4662, ASTM D 1054, NF ISO 4662

Verfahren zur Bestimmung des Elastizitätsverhaltens

von Elastomeren in einem Härtebereich von 30 - 85 Shore A bzw. IRHD N.

Integrierte Reibungskontrolle der Lagerung nach Norm.


