
________________________________________

________________________________________

________________________________________

Seite 1

Kugel-Rückprall-Tester

Richard Hess MBV GmbH

Gildestrasse 5

47665 Sonsbeck

Tel:02838/444

Kugel-Rückprall-Tester

Normen / Standards / Normes / Normas

DIN EN ISO 8307, ASTM D 3574

Verfahren zur Bestimmung der Rückprall-

Elastizität an polymeren Schaumstoffen

Grundausstattung

Prüfständer mit Fallrohr 500 mm

Elektronikeinheit mit Datenausgang

Ein 2-zeiliges LC-Display zeigt

Messwert und Medianwert in %


