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V-Test II Vickers

Richard Hess MBV GmbH

Gildestrasse 5

47665 Sonsbeck

Tel:02838/444

V - Test II Vickers
Normen / Standards / Normes / Normas

DIN ISO 6507

CHD - DIN EN 2639 CDD (EHT), DIN 10328 DS (RHT), DIN 50190 Teil 3 (NHT)

Anwendungsbereich

Ermittlung der Härte und des Härteverlaufs im Kleinkraftbereich

Belastungsarm für Belastungsstufen von HV 0,1 bis HV 10

Ermittlung der Härte und des Härteverlaufs im Mikrohärtebereich

Belastungsarm für Belastungsstufen von HV 0,01 bis HV 2

Ausstattung modular wählbar

Software

Basic / Basic Verlauf / Automat

Alle Messwerte sind archivier- und dokumentierbar

Technische Darstellung

Prüfständer Z-Achse, manuell incl. X-Y Tisch manuell 25 x 25 mm

und magnetischem Auflagetisch Ø 100 mm

- Belastungsarm, Kamera und Optik

- Mikroobiektiv 20 fach mit Beleuchtung

- Messschraube analog / digital


